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K. BZIAWA, A. KRYGIEL, J. SENKARA: Spiekanie aktywowane porowatego wolframu. 

Porównano w p ł y w dwóch metod wytwarzania porowatego wo l f ramu na kinetykę spiekania 

aktywowanego niklem. W przypadku metody wykorzystującej redukcję WO3 proces spiekania 

przebiega intensywniej, co może mieć znaczenie w praktyce technologicznej. 

K. BZIAWA, W. BUCHOLC, E. TOMASIK, K. PLUCIŃSKI: Przemysłowe urządzenie do 
otrzymywania drobnoziarnistych proszków spoiw miękkich metodą rozpylania ciekłego me-
talu 

Przedstawiono konstrukcję, zasadę działania oraz wyniki pracy przemysłowego urządzenia do 

rozpylania metali i s topów niskotopl iwych ze stanu ciekłego, zwłaszcza s topów cyna-ołów. 

Urządzenie służy do wytwarzania proszków o ziarnistości 0-50/(m (w tym 90% poniżej lOwm) 

przy zachowaniu w y m o g ó w bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony środowiska. Przedsta-

w iono osiągnięte wskaźniki techniczno-ekonomiczne. 

J. SARNECKI: Określenie koncentratów jonów Ga^* w cienkich warstwach magnetycznych 
granatów 

Przedstawiono prostą metodę określenia koncentracji Ga w warstwach magnetycznych gra-

natów. Koncentracja GA (x) była określona z pomia rów temperatury Curie dla wars tw 

( Y E u l j F e s - G a p , 2 ¡ (YSmlaFe j -Ga 0,2. 

Stosując otrzymane wyniki obl iczono współczynnik segregacji Ga w funkcji prędkości i tem-

peratury wzrostu warstw. 

R. JABŁOŃSKI, J. SARNECKI: Badaniecienkich warstw magnetycznych granatów metodą 
FMR 

Określono stałą jednoosiowej anizotropii Ku wars tw granatów o składzie (YEulalFeGalsOis 
i (YSm)3(FeGa)50,2. Opisano i określono rodzaje anizotropii w warstwach granatów osadzo-
nych na zdezorientowanych od kierunku < 1 1 1 > podłożach GGG. 

G. ŚCIGOCKA, W. DYBCZYŃSKI, A. HALAK: Odwzorowanie promieniowania słonecz-

nego dla badań ogniw fotowołtaicznych 

W artykule przedstawiono urządzenia i metody odwzorowania promieniowania słonecznego 

i elementy składowe do budowy tych urządzeń. 
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K. BZIAWA, A. KRYGIEL, J. SENKARA: Activated sintering of porous tungsten 
The effect of t w o methods of the obtai ni ng of porous tungsten on the kinetics of nicl<el-activa-

ted sintering has been compared. The sinter ing process is more intensive in the case of WO3 

reduction method what can be impor tant in technology. 

K. BZIAWA, W. BUCHOLC, E. TOMASIK, K. PLUCIŃSKI: The industrial device to the obta-
ining fine-grained powders of soft solders by the method of atomization from the liquid state 
The desing, principle of operat ion and results of work of the industrial device to atomizat ion of 
metals and low melt ing alloys f rom the l iquid state, particularly Sn-Pb alloys, was described. 
The device produces powders of graininess wi th in the range 0-50,//m (90% below 10/im) and 
is safe in use. The device don' t foul the environment. Technical and economical data were 
presented. 

J. SAR N ECKI: Determination of the concentration of Ga^*jons in thin magnetic garnet films 
A simple method of determinat ion of ga l l ium concentrat ion in magnetic garnet f i lms is pre-

sented. The Ga concentrat ions (x) of {YEulaFej .^Ga.Oiz and (YSmlaFej-^Ga^Oiz f i lms were 

determined f rom Curie temperature measurements. 
Using these results the segregation coefficient of Ga have been calculated as a funct ion of the 
f i lm growth rate and temperature. 

R, JABŁOŃSKI, J. SARNECKI: Inwestigation of thin magnetic garnet films by FMR method 
It has been determined the uniaxial anisotropy constant K ^^of garnet f i lms of composi t ion 
(YEu)3(FeGa)50i2 and (YSmlalFeGalsOij . 
It has been described and determined the various kinds of anisotropy in garnet films deposi-
ted on misor iented f rom a < 1 1 1 > direct ion GGG substrates. 

G. ŚCIG0CKA, W. DYBCZYŃSKI, A. HALAK: Solar simulation for the photovoltaic cells in-
vestigation 

Classification of the solar simulators for photovoltaic cells measurments, parameters of dif-
fevent kind at lamps and optical elements for lenses, mirors and interference fi lters ave des-
cribed. 
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K. B3MABA, A. KPMrEflb, fi. CEHKAPA: AKmueupoeaHHoe cneKOHue nopucmoeo eom-
i)paMa 

CpaBHeHO BJiMnHne Asyx MeTOfloe nonyHeHun nopucToro Bo/ib4)paMa hb KHHeivtKy cneKa-
HMH aKTMBMposaHHoro HMKeneM. B cj iynae npuweHeHun werofla BoccraHOBneHun WO3 npo-
uecc cneKaHMfl nponcxoAUT 6onee nHieHcusHO, hto Mo>KeT ntvieTbaHaneHue b rexHO/iorMMe-
CKOÍÍ npaKTMKe. 

K. B3MABA, B. ByXOHbU, E. TOMACHK, K. nniOUMHbCKM: PpoMbiLunenHa» ycmanoeKa 
DM nojiynenun Me/iKOsepHucmux nopocuKoe M»¿KUX npunoee MemodoM pacntinenu» 
)KudKoeo Memanna 
DpeACTasneHa kohctpvkuhh, npuHMun fleíícTBMH u peayjibTarbi pa6oTbi npoMbuuneHHOÍí 
ycTaHOBKM Ann pacnbineHun jierKonnaBKMX MerannoB m cnnaaoB m3 >KMAKoro coctohhma, 
0C06eHH0 cnnaBOB o/ioBo-cBkiHeu. 
VcraHOBKa npeAHaanaMeHa An« nponsBOAcrsa nopoiuKOB aepHucTocTrbio 0-50 mkm (btom 
90% HM>Ke 10 mkm) npn coönKDAeHUM TpeöoBaHnii ôeaonacHOCTM, rurnenbi Tpyaa m aaïuHTbi 
OKpyjKawiMeii cpeAbi. DpeACTaBneHbi no/iyHeHHbie TexHMKO-sKOHOMMHecKMe noKaaarenn. 

KD. CAPHEI4KM ; Onpede/ienue KOHąenmpaLiuu Fa^* uoHoe e moHKux nnëHKax MaeHumnbix 
epanamoe 
DpeAcraBneH ne c/io>KHbiíí mbtoa onpeAeneHMA KOHMeHTpaunn Ga b nnëHKax MarHMTHwx 
rpaHaroB. KoHueHTpaunn Ga 6bma onpeAeneHa nyrëM MawepeHMfl TeMnepaTypw Krapn Ann 
nnëHOK (YEujjFes- Ga 0,2 m (YSmlsFes- Ga Oi2. Hcno/ibsyn nonyneHHbie pesynbiaibi 
onpeAe/iëH KoacJxjjnuneHT pacnpeAeneHnn BsaBMcuMOCTn o t cKopocrn m leMneparypbi 
pocTa nnëHOK. 

P. HBflOHbCKM, K). CAPHEUKH: MccnedoeaHue moHKUx nnëHOK MaeHumnbix epanamoe 
MemodoM ^eppoMaenumnoeo peaonanca 
OnpeAeneHbi KOHCTanibi oahoochoíí annaorponnn K« nnënoK rpanaTOB cocTasa 
(YEu)3(FeGa)50i2 u (YSnnlalFeGajsOij. OnMcanbi m onpeAenenbi Tunbi aHuaorponHn b 
nnëHKax rpanaTOB, oca>KAeHHbix na noAno>KKax r r r , oTKnoneHMbix o t HanpaBnenMH <111>. 

0). CbUHrOUKA, B. flbIBHMHbCKM, A. XAJIFIK: Maoópaxenue conne^Hoeo ua/iy^enup d/ifi 
uccnedoeaHUfi conHeHHUx <pomo3fieMeHmoe 
B cTaire npeACTa'sneHbi weTOAw m npnöopbi, npeAHasHaneHMbie Ann cTMMynnposaHMn con-
HSHHoro MsnyHeHMH n MX cocTaBHbie aneweHTbi. 
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Informacje o p r a c a c h d o k t o r s k i c h p r a c o w n i k ó w C N P M E ITME 

Dr i n ż . W i e s ł a w a O L E S I N S K A 
K i e r o w n i k Z a k ł a d u Z ł ą c z y ITME 
P o l i t e c h n i k a W a r s z a w s k a , W y d z i a ł C h e m i c z n y 
Promotor: d o c . dr h^b. inż . W ł a d y s ł a w WŁOSINSKI ITME 
R e c e n z e n c i : d o c . - d r inż . Jan P.. O R Ę B S K I - P o l i t e c h n i k a W a r s z a w s k a 

prof. dr hab . inż . Z b i g n i e w SWIĘCKI - P o l i t e c h n i k a W r o c ł a w s k a 
D a t a n a d a n i a s t o p n i a d o k t o r a nauk t e c h n i c z n y c h : 3 0 . 0 6 . 1 9 8 0 r. 
"WPŁYW RODZAJU P A S T Y METALICZNEJ I TECHNOLOGII S P I E K A N I A NA 
S T R U K T U R Ę WAI^STW P O Ś R E D N I C H I WŁAŚCIWOŚCI ZŁĄCZY C E R A M I K A -
METAL". 

C e l e m p r a c y b y ł o z b a d a n i e w p ł y w u s k ł a d u p a s t y meta l i czne j , a s z c z e g ó l n i e 
1 

z a w a r t o ś c i S i O g i M n o r a z t empera tury s p i e k a n i a na s trukturę w a r s t w p o ś r e d -

n i c h o r a z na_ w ł a ś c i w o ś c i ' e k s p l o a t a c y j n e z ł ą c z y . 

Omówiono metody w y k o n y w a n i a z ł ą c z y c e r a m i k a - m e t a l o w y s o k i c h w a r t o ś c i a c h 

p a r a m e t r ó w u ż y t k o w y c h do z a s t o s o w a ń s p e c j a l n y c h w t e c h n i c e w y s o k i e j próżni , 

e l e k t r o n i c e i t e c h n i c e jądrowej . S z c z e g ó ł o w o p r z e d s t a w i o n o n a j s z e r z e j s t o s o w a n ą 

w produkcj i w i e l o s e r y j n e j m e t o d ę w y k o n y w a n i a z ł ą c z y p o p r z e z s p i e k a n i e n a 

c e r a m i c e k o r u n d o w e j w a r s t w y p r o s z k ó w m e t a l i c z n y c h W i Mn. Omówiono r ó w n i e ż 

g ł ó w n e k ierunki p r a c b a d a w c z y c h n a d ł ą c z e n i e m wars tw m e t a l i c z n y c h z c e r a -

miką w y s o k o k o r u n d o w ą o r a z s f o r m u ł o w a n e d o t y c h c z a s h i p o t e z y m e c h a n i z m u p o w -

s t a w a n i a i c h p r z y c z e p n o ś c i . 

P o d a n o program r e a l i z a c j i p r a c y , s p o s ó b p r z y g o t o w a n i a p r ó b e k d o b a d a ń 

o r a z u z y s k a n e wynik i . 

B a d a n o w a r s t w y m e t a l i c z n e w y k o n a n e z p a s t o " s k ł a d z i e : M o M n 2 0 , M o M n l S 

S i O g S , M o M n l O S i O ^ l O , M o M n 5 S i 0 2 l 5 , M o S i 0 2 2 0 o r a z M o M n l 4 P e S i 6 (% w a g o w e ) . 

P a s t y s p i e k a n o n a p o d ł o ż a c h k o r u n d o w y c h z a w i e r a j ą c y c h 95, 97 i 99,5% A l ^ P ^ 

o r a z n a m o n o k r y s z t a l e korundu w t e m p e r a t u r a c h od 1 3 0 0 do 1 4 5 0 ° C , w a t m o s f e -

r z e n a w i l ż o n e g o w o d o r u o p . r o s y +20*^0 p r z e z o k r e s 3 0 min. Z ł ą c z a c e r a m i k a -

meta l l u t o w a n o s t o p e m A g C u 2 8 . 

W y k o n a n o badan ia ; w ł a ś c i w o ś c i z ł ą c z y c e r a m i k a - m e t a l ( p r ó ż n i o s z c z e l n o ś c i , 

w y t r z y m a ł o ś c i m e c h a n i c z n e j n a d z i a ł a n i e s i ł y o d s z c z e l n i a j ą c e j i w y t r z y m a ł o ś c i 

m e c h a n i c z n e j na r o z r y w a n i e ) , s truktury w a r s t w p o ś r e d n i c h ( o b s e r w a c j e i z d j ę c i a 

n a m i k r o s k o p i e meta logre i f icznym, s k a n n i n g o w y m o r a z . na m i k r o s o n d z i e e l e k t r o n o -

w e j ) o r a z b a d a n i a r e n t g e n o g r a f i c z n e k o m p o z y t ó w c e r a m i c z n o - m e t a l o w y c h o s k ł a -

d z i e : 50 % w a g , Al^O^ i 50 % w a g . s k ł a d n i k ó w p a s t m e t a l i c z n y c h . 
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\ 
Dr inż . A n d r z e j G R O D Z I N S K I 
Kierownik P r a c o w n i Meta lograf i i i A n a l i z y T e r m i c z n e j w Z a k ł a d z i e B a d a ń 
Strukturalrrych ITME 
P o l i t e c l i n i k ^ W a r s z a w s k a W y s i a ł M e c h a n i c z n o - T e c h n o l o g i ( ^ n y 
Promotor: d o c . dr hab.' inż , W ł a d y s ł a w W Ł O S I Ń S K T ~ i T M E 
R e c e n z e n c i : , proŁ dr inż . B c d e s ł a w JAKOWLEW ITME 

proŁ dr hab, S t a n i s ł a w PIWOWAR P o l i t e c h n i k a W a r s z a w s k a 
Data n a d a n i a s t o p n i a doktora nauk t e c h n i c z n y c h : 6 . 0 1 . 1 9 8 1 r. 

"WPŁYW WARUNKÓW TECHNOLOGICZNYCH NA ^ T R U K T U R Ę I W Y T R Z Y M A Ł O Ś Ć 
ZŁĄCZY CERAMIKA KORUNDOWA-MĘTAL" 

Obiektem b a d a ń b y ł y z ł ą c z a p o m i ę d z y ce ł -amiką k o r u n d o w ą o z a w e u ^ o ś c i A l ^ O ^ -

97,5% i s t o p e m P e N i C o . Z ł ą c z a w y k p n a n o . t e c h n i k ą meta l i zac j i w y s o k o t e m p e r a -

turowej p r z e z n a n i e s i e n i e na ceremiikę m # o d ą s i t o d r u k u i w y p a l e n i e w a t m o s -

f e r z e w i l g o t n e g o w o d o r u p a s t y WMn d o m i e s z k o w a n e j s z k ł e m litowym, a n a s t ę p n i e 

lu towanie tak u z y s k a n e j w a r s t w y metaliczil^ej z c z ę ś c i ą m e t a l o w ą p r z y u ż y c i u 

lutowia A g C u 2 8 i A g C u 2 1 N i 2 . 

B a d a n i a w y t r z y m a ł o ś c i o w e tak u z y s k a n y c h z ł ą c z y r e a l i z o w a n e p r z e z pomiar 

n i s z c z ą c e g o momentu z g i n a j ą c e g o , pozTA^oliły n a ' s t w i e r d z e n i e , i ż i s t n i e j e o k r e ś l o n y 

z w i ą z e k p o m i ę d z y warunkauni t e c h n o l o g i c z n y m i o t r z y m y w a n i a z ł ą c z y , to j e s t 

t emperaturą i c z a s e m s p i e k a n i a o r a z s k ł a d e m p a s | y m e t a l i c z n e j , a w y t r z y m a ł o ś c i ą 

z ł ą c z y . N a p o d s t a w i e w y n i k ó w b a d a ń dyfrakcj i r e n t g e n o w s k i e j , m i k r o s k o p i i s k a -

n ingowej , mikroana l i zy r e n t g e n o w s k i e j i mi^^roskopii o p t y c z n e j s t w i e r d z o n o , i ż 

p o m i ę d z y c e r a m i k ą i w a r s t w ą m e t a l i c z n ą WMn t w o r z y s i ę w a r s t w a p o ś r e d n i a 

s k ł a d a j ą c a s i ę z e s p i n e l u g l i n o w o - m a n g a n o w e g o orfliz f a z y b e z p o s t a c i o w e j ; 

i n t e n s y w n o ś ć s p i n e l u MnO^Al^O^ w w a r s t w i e p o ś r e d n i e j na g r a n i c y z wol framem 

j e s t n a j w i ę k s z a dla w a r s t w z a w i e r a j ą c y c h 10,5% s z k ł a l i t o w e g o i s p i e k a n y c h w 

t e m p e r a t u r z e 1 2 3 5 ° C p r z e z 30 min. 

S t w i e r d z o n o s i l n ą z a l e ż n o ś ć p o m i ę d z y warunkami t e c h n o l o g i c z n y m i i mikro-

s trukturą i s trukturą z ł ą c z y , to jest : s k ł a d e m i g r u b o ś c i ą v /ars tw p o ś r e d n i c h , 

g ł ę b o k o ś c i ą dyfuzj i m a n g a n u d o p o d ł o ż a k o r u n d o w e g o i ^ o b e c n o ś c i ą t e g o p ier -

w i a s t k a w w a r s t w i e m e t a l i c z n e j , s t o p n i e m s p i e c z e n i a w a r s t w y wol framowej , g ł ę b o -

k o ś c i ą wn ikan ia g l inu d o w.arstwy m e t a l i c z n e j a t a k ż e r o z l o k o w a n i a k r z e m u w 

w a r s t w i e m e t a l i c z n e j i w a r s t w i e p o ś r e d n i e j . ^ 

W p r a c y p o d a n o p r a w d o p o d o b n y m e c h a n i z m powstav^ania z ł ą c z a p o m i ę d z y ' 

w a r s t w ą m e t a l i c z n ą WMn z a w i e r A j ą c ą s z k ł o l i towe i c e r a m i k ą o z a w a r t o ś c i 

97,5% AI2O3. 
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C E N T R U M N A U K O W O - P R O D U K C Y J N E 
M A T E R I A Ł Ó W E L E K T R O N I C Z N Y C H 
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