NR_CL| sTANOWISkO | NAZWA Cu sn | sb | A | P | co Bi Ag Au Ni Fe Mn [ zn | AL | uwaal

1174 Slask szpila 89,53 8,6 0,87 0,49 0,068 0,142  0,00001 0,032 0,00001 0,31 0,09 0,00001 0,00001 0 0,00001



