NR_CL| sTANOWISkO | NAZWA Cu sn | sb | A | P | co Bi Ag Au Ni Fe Mn [ zn | AL | uwaal

1170 Slask szpila 86,49 11,5 0,49 0,42 0,128 0,03 0,023 0,048 0 0,53 0,33 0,00001 0,013 0 0,00001



