NR_CL| sTANOWISkO | NAZWA Cu sn | sb | A | P | co Bi Ag Au Ni Fe Mn [ zn | AL | uwaal

1114 Slask szpila 90,01 7,8 0,34 0,42 0,24 0,033 0,00001 0,108 0,01 0,91 0,12 0,00001 0,0076 0 0,00001



