NR_CL| sTANOWISkO | NAZWA Cu sn | sb | A | P | co Bi Ag Au Ni Fe Mn [ zn | AL | uwaal

1133 Slask szpila 91,56 6 0,63 0,46 0,092 0,0071 0 0,017 0 0,22 1 0,00001 0,0094 0 0,00001



