
NR_CL STANOWISKO NAZWA Cu Sn Sb As Pb Co Bi Ag Au Ni Fe Mn Cr Zn Al. UWAGI

1916 Łubna
szpila z główką 
zwiniętą w uszko

87,06 11,2 0,25 0,75 0,028 0,1 0 0,013 0,0072 0,26 0,33 0,00001 0,00001 0 0,00001


