NR_CL | STANOWISKO | NAZWA Cu sn | sb | A | e | co Bi Ag Au Ni Fe Mn cr zn | AL | uwaal

1998 Borkowo szpila 89 9,4 0,195 0,41 0,18 0,038 0,034 0,082 0 0,6 0,064 0,00001 0,00001 0 0,00001



