NR_CL STANOWISKO NAZWA Cu sn | sb | A | e | co Bi Ag Au Ni Fe Mn cr zn | AL | uwaal

2083 mn pinceta 86,97 12,4 0,018 0,08 0,096 0,005 0 0,115 0 0,18 0,14 0,00001 0 0 0,00001



