
NR_CL STANOWISKO NAZWA Cu Sn Sb As Pb Co Bi Ag Au Ni Fe Mn Cr Zn Al. UWAGI
2843 Buczek fibula fragment 84,6 12,8 0,23 0,6 0,36 0,042 0 0,15 0 0,38 0,8 0,00001 0,034 0 0,00001


