NR_CL | STANOWISKO | NAZWA Cu sn | sb | A | P | co Bi Ag Au Ni Fe Mn cr zn | AL | uwaal

3096 Trzebnik szpila 91,79 6,8 0,29 0,25 0,096 0,023 0 0,027 0 0,6 0,12 0,00001 0,00001 0 0,00001



