NR_CL | STANOWISKO | NAZWA Cu sn | sb | A | P | co Bi Ag Au Ni Fe Mn cr zn | AL | uwaal

3190 Slask szpila 90,04 6,6 0,098 0,6 2,5 0,005 0,00001 0,074 0 0,052 0,03 0,00001 0 0 0,00001



