NR_CL | STANOwIskO | NAZWA Cu sn | sb [ A | pPb | co Bi Ag Au Ni Fe Mn Cr Zn Al UWAGI

3198 Slask szpila 88,98 8,6 0,3 0,9 0,125 0,037 0,038 0,06 0 0,88 0,075 0,00001 0 0 0,00001



