NR CL | STANOWISKO | NAZWA Cu sn | sb | A | e | co Bi Ag Au Ni Fe Mn Cr Zn Al UWAGI

3655 Lubogoszcz szpila 92,49 5 0,074 0,2 0,058 0,068 0,00001 0,066 0,44 0,035 1,52 0,05 0 0  0,00001



