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5. Katalizatory, zawierajgce nosniki polimerowe 37
su Keggina w odpowiednim rozpuszczalniku. W przypadku PANI stosowano tez
inng metode wprowadzania modyfikatora do polimeru: odpowiedni kwas Keggina
dodawano do roztworu monomeru i dopiero wtedy, juz w jednoetapowym procesie,
przeprowadzano polimeryzacje.

Bielanski i wsp. [159] wykazali katalityczne witasciwosci w konwersji etanolu nie
osadzonych na nosniku kwasoéw Keggina (kwas wolframofosforowy). Poréwnali je oni
z whasciwosciami  katalitycznymi kwaséw Keggina osadzonych na polimerze prze-
wodzagcym PA lub PANI jako nosniku [85,163]. Reakcje konwersji przeprowadzano
w 240°C, dozujac etanol impulsowo do przeptywajacego przez reaktor gazu obojetne-
go [85]. W odrebnej pracy [161] przedstawiono badania nad aktywnos$cig katalityczng
kwasu molibdenofosforowego, osadzonego na PANI.

Przeprowadzono takze badanie aktywnosci katalitycznej niemodyfikowanej PANI
(a wiec samego nosnika) [161]. Badania te zakonczyly si¢ wynikiem negatywnym —
PANI nie wykazywata w tej reakcji aktywnosci Kkatalityczne;j.

Glownym produktem reakcji konwersji etanolu na modyfikowanych kwasami
Keggina polimerach przewodzacych jest acetaldehyd [85,161, 163]. Powstaja wtedy
tez niewielkie,  Kkilkuprocentowe, ilosci etylenu. Podobne  wyniki  uzyskali
Pielichowski i in. [164].

W reakcji konwersji etanolu wyzszg aktywnos$¢ katalityczng wykazujg preparaty
otrzymane w procesie dwuetapowym. Modyfikacji kwasami Keggina ulega wtedy
glownie powierzchnia, co w konsekwencji powoduje, Ze wiecej miejsc aktywnych
katalitycznie jest dostepnych dla reagentow [161,163]. W poréwnaniu 2z ukladami
polimer-kwas Keggina, aktywno$¢ kwasoéw Keggina nie osadzonych na nosniku jest
w przeliczeniu na jednostke masy kwasu nizsza [161].

Modyfikowana kwasami Keggina PANI wykazuje gléwnie aktywnos¢ w reakcjach
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