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streszczenia 
artykułów 
ME 43 - 1 - 2015

Laser na szkle fosforanowym domieszkowanym  
erbem, iterbem i chromem 

ME 43, 1, 2015, s. 4
W artykule przedstawione zostały wyniki pomiarów wytworzonego 

w ITME szkła fosforanowego domieszkowanego jonami erbu, iterbu 
oraz chromu. Wykonano pomiary transmitancyjne, spektroskopowe oraz 
badania generacji. Uzyskano generację laserową w zakresie długości fali 
λ ~ 1540 nm o wyjściowej mocy średniej równej Pśr. = 48,5 mW.  Szkło 
może być przeznaczone  do zastosowań w układach laserów na ciele 
stałym pompowanych lampami wyładowczymi lub diodami laserowymi. 

Badanie struktury defektowej w nowych rodzajach 
scyntylacyjnych monokryształów mieszanych 

granatów lutetowo-itrowo-glinowych 
[LuxY1-x]3Al5O12 (LuYAG) niedomieszkowanych 

oraz aktywowanych prazeodymem
ME 43, 1, 2015, s. 11

Przedmiotem pracy jest ujawnienie i charakteryzacja realnej struktu-
ry nowych typów scyntylacyjnych monokryształów mieszanych granatów 
lutetowo-itrowo-glinowych (LuxY1-x)3Al5O12 (LuYAG) aktywowanych 
prazeodymem oraz niedomieszkowanych. Badania wykonano przy uży-
ciu konwencjonalnego źródła promieniowania rentgenowskiego metodą 
rentgenowskiej topografii dwukrystalicznej oraz za pomocą dyfraktome-
trii wysokorozdzielczej. Wykonano również badania polaryskopowe. Na 
wybranych próbkach przeprowadzono badanie jednorodności składu 
chemicznego za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego  
z przystawką do spektroskopii z dyspersją energii (EDX). Topogramy 
rentgenowskie przebadanych próbek wskazują na dobrą jakość struk-
turalną badanych monokryształów. Pewnym problemem strukturalnym 
zaobserwowanym na wykonanych topogramach dwukrystalicznych są 
naprężenia sieci, których pierwotną przyczyną są efekty segregacyjne  
i różne obszary ściankowane.

Rentgenowska topografia dyfrakcyjna defektów
 sieci krystalicznej w monokryształach MgAl2O4 

i ScAlMgO4 otrzymywanych w różnych warunkach 
technologicznych 

ME 43, 1, 2015, s. 29
Za pomocą konwencjonalnej rentgenowskiej topografii dyfrakcyjnej 

scharakteryzowana została realna struktura monokryształów spinelu 
magnezowego MgAl2O4 i monokryształów ScAlMgO4 (SCAM). Badania 
uzupełniające prowadzono za pomocą dyfraktometrii wysokorozdziel-
czej, skaningowej mikroskopii elektronowej, mikroanalizy rentgenow-
skiej oraz metod polaryskopowych. Topogramy MgAl2O4 wskazują na 
jakość kryształów pozwalającą na przeprowadzenie szczegółowych 
badań realnej struktury metodami rentgenowskiej topografii dyfrak-
cyjnej. W żadnej z badanych próbek nie zaobserwowano kontrastów 
pochodzących od pasm segregacyjnych. Topogramy badanych kryształów 
ujawniają obecność rdzenia w centralnej części próbek, często z wyraźnie 
zaznaczonymi obszarami ściankowanymi odpowiadającymi wzrostowi 
na niskowskaźnikowych płaszczyznach krystalograficznych. W ze-
wnętrznej części rdzenia zaobserwowano liczne kontrasty dyfrakcyjne 
związane najprawdopodobniej z defektami objętościowymi typu solute 
trails oraz wyraźne kontrasty związane z grupą dyslokacji. Za pomocą 
topografii dwukrystalicznej ujawniono naprężenia związane z rdzeniem 
oraz defektami objętościowymi solute trails. Ze względu na tendencję 
do rozwarstwiania się kryształu ScAlMgO4 badania przeprowadzono 
na wybranych próbkach otrzymanych przez mechaniczne rozdzielenie 
materiału. Topogramy dwukrystaliczne ujawniły kontrast dyfrakcyjny 
odzwierciedlający poszczególne warstwy materiału. Szczegóły rozdzie-
lania się warstw ujawniły obserwacje SEM.

the articles 
abstracts
ME 43 - 1 - 2015

Erbium, ytterbium and chromium
 doped phosphate glass laser

ME 43, 1, 2015, p. 4
The article presents the results of the measurements of phosphate 

glass doped with ions of erbium, ytterbium and chromium, produced in 
ITME. The transmittance and spectroscopic measurements as well as 
generation tests have been performed. Laser generation at wavelength λ 
~ 1540 nm with average output power Pav. = 48.5 mW has been obtained. 
The tested glass can be applied to flash or diode pumped solid - state 
laser systems.

Investigation of the defect structure in the new types 
of undoped and Pr-doped scintillator single crystals 

of mixed lutetium-yttrium-aluminum garnets  
[LuxY1-x]3Al5O12 (LuYAG)

ME 43, 1, 2015, p. 11
The present paper concerns revealing and detailed characteri-

zation of the real structure of the new scintillator crystals of mixed 
lutetium-yttrium-aluminum garnets (LuxY1-x)3Al5O12 (LuYAG), 
either undoped or activated by praseodymium. The characterization of 
the crystals has been performed by means of the following methods, 
using conventional X-ray sources: double crystal topography and high 
resolution diffractometry. Polariscopic investigations have also been 
performed. Moreover, selected samples have been studied by scanning 
electron microscopy with energy dispersive X-ray spectrometer (EDX) 
attachment, among others to investigate their chemical homogeneity. 
The topographs of the analyzed samples indicate a good crystallographic 
quality of the crystals. Some crystallographic imperfections include 
residual strains, primarily caused by dopant and chemical composition 
segregation as well as some facetted regions.

X-ray diffraction topography of lattice defects in 
MgAl2O4 and ScAlMgO4 crystals grown under diffe-

rent technological conditions
ME 43, 1, 2015, p. 29

Conventional X-ray diffraction topography was used for characteri-
zation of the real structure of MgAl2O4 and ScAlMgO4 (SCAM) single 
crystals. Complementary investigations were performed by means of 
high resolution X-ray diffractometry, scanning electron microscopy and 
polariscopic methods. The obtained topographs indicated a good crystal-
lographic quality of the examined MgAl2O4 crystals. In all investigated 
crystals no segregation fringes were observed. A distinct core region was 
revealed in all samples, often including three or more facetted regions. 
Some contrast connected with solute trails and groups of dislocations 
were observed in the region outside the core. The double-crystal topo-
graphs indicated the presence of distinct residual strains connected with 
the core and other defects. In view of the tendency for ScAlMgO4 to 
split into layers, the investigations were performed using the samples 
obtained by mechanical cleavage. The double-crystal topographs revealed 
diffraction contrast corresponding to consecutive “layers” of the material. 
The details of splitting were shown by SEM investigation, which also 
confirmed the homogeneity of the crystal..
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Nazwa beneficjenta: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Wartość projektu:               165 000, 00 PLN
Udział Unii Europejskiej:     140 250,00  PLN
Okres realizacji:                  01.07.2011 - 30.06.2015

program operacyjny innowacyjna Gospodarka

Poddziałanie 1.3.2.

DotacJe na innowacJe

tytuł projektu: wsparcie ochrony praw własności przemysłowej 
 dla wynalazku w zakresie technologii krystalizacji 

 warstw materiałów eutektycznych
Autorzy: prof. dr hab. Dorota A. Pawlak, dr Andrzej Kłos, Wojciech Łobodziński, 

Andrzej Stefański, Paweł Osewski 

  celem projektu jest uzyskanie ochrony prawnej dla wynalazku w zakresie  wytwarzania 
cienkowarstwowych kompozytów eutektycznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i wybranych 
państw Unii Europejskiej. projekt pokrywa w 100% koszty związane z przygotowaniem i złoże-
niem zgłoszeń patentowych do urzędu patentowego rzeczypospolitej polskiej (uprp) oraz 
do europejskiego urzędu patentowego (the european patent office; epo). Projekt finansuje 
również pierwszy - trzyletni okres ochrony w UPRP i EPO. Otrzymane patenty w sposób prawny 
zagwarantują ochronę praw własności przemysłowej.

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania cienkowarstwowych kompozytów eutektycznych 
mających zastosowanie zwłaszcza w fotonice, fotoelektrochemii i fotowoltaice. Obecnie jedną  
z dziedzin na których skupia się inżynieria materiałowa jest grupa materiałów kompozytowych.  
Z drugiej strony naukowców szczególnie interesują materiały o obniżonej wymiarowości oraz mate-
riały cienkowarstwowe. Podejście, które prezentujemy pozwala na otrzymanie cienkowarstwowych 
materiałów kompozytowych na bazie eutektyków. W wyniku prac badawczych powstało urządzenie 
pozwalające otrzymać, przy pomocy przejścia fazowego ciało stałe – ciecz – ciało stałe, ukierun-
kowane struktury eutektyczne metal-dielektryk i dielektryk-dielektryk w postaci cienkich warstw  
o homogenicznej mikro- lub nanostrukturze, przy wykorzystaniu mechanizmu kierunkowej krysta-
lizacji. Urządzenie dzięki swej charakterystyce zapewnia płaski front krystalizacji na stosunkowo 
dużej powierzchni oraz duży prostopadły do frontu krystalizacji gradient temperatury. 

proJekt współFinansowany przez uniĘ europeJskĄ  
z europeJskieGo FunDuszu rozwoJu reGionalneGo

http://rcin.org.pl
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Patent: A method of manufacturing thin layers of eutectic composites

UDZIELENIE PATENTU

program operacyjny innowacyjna Gospodarka

Poddziałania 1.3.2.

DotacJa na innowacJe

W wyniku realizacji projektu: 
wsparcie ochrony praw własności przemysłowej dla wynalazku  

w zakresie technologii krystalizacji warstw materiałów eutektycznych
Autorzy: prof. dr hab. Dorota A. Pawlak, dr Andrzej Kłos,  
Wojciech Łobodziński, Andrzej Stefański, Paweł Osewski

Europejskie Biuro Patentowe (EPO) udzieliło na rzecz ITME patentu

nr ep 2639343 :
a method of manufacturing thin layers  

of eutectic composites
Dzięki finansowaniu z programu operacyjnego innowacyjna Gospodarka pokrywającego  
w 100% koszty związane z przygotowaniem i złożeniem zgłoszeń patentowych do urzędu pa-
tentowego rzeczypospolitej polskiej (uprp) oraz do Europejskiego Urzędu Patentowego  
(The European Patent Office; EPO) otrzymano udzielenie patentu w Europejskim Biurze Patentowym 
(EPO). Projekt finansuje także pierwszy - trzyletni okres ochrony w UPRP i EPO.

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania cienkowarstwowych kompozytów eutektycznych 
mających zastosowanie zwłaszcza w fotonice, fotoelektrochemii i fotowoltaice. Wynalazek pozwala 
na otrzymanie cienkowarstwowych materiałów kompozytowych na bazie eutektyków. W wyniku prac 
badawczych powstało urządzenie pozwalające otrzymać, przy pomocy przejścia fazowego ciało sta-
łe – ciecz – ciało stałe, ukierunkowane struktury eutektyczne metal-dielektryk i dielektryk-dielektryk  
w postaci cienkich warstw o homogenicznej mikro- lub nanostrukturze, przy wykorzystaniu me-
chanizmu kierunkowej krystalizacji. Urządzenie dzięki swej charakterystyce zapewnia płaski front 
krystalizacji na stosunkowo dużej powierzchni oraz duży prostopadły do frontu krystalizacji gradient 
temperatury. 

Nazwa beneficjenta: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Wartość projektu:              165 000, 00 PLN
Udział Unii Europejskiej:    140 250,00 PLN
Okres realizacji:                 01.07.2011 - 30.06.2015

proJekt współFinansowany przez uniĘ europeJskĄ  
z europeJskieGo FunDuszu rozwoJu reGionalneGo

http://rcin.org.pl
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Formation mechanism of graphene buffer 
layer on SiC(0 0 0 1)
W. Strupinski1, K. Grodecki1, 2, , P. Caban1, P. Ciepie-
lewski1, I. Jozwik-Biala1, J. M. Baranowski1, 2

1 Institute of Electronic Materials Technology, 133 Wolczynska 
Str., 01-919 Warsaw, Poland
2 Faculty of Physics, University of Warsaw, Hoza 69, 00-681 
Warsaw, Poland

Carbon, January 2015, 81, 63 – 72

The initial stage of the growth of graphene on SiC 
with the underlying mechanism of carbon layer early stage 
formation on the single crystal silicon carbide surface was 
studied using silicon sublimation technique. The obtained 
buffer layer is organized in a form of carbon regions with 
10% of sp3 defects separated 10–15 Å. Raman spectro-
scopy was used to assess the degree of the buffer layer’s 
disorder. The intensity of I(D) and I(GB) buffer peaks was 
found to be proportional to the number of defects. Altho-
ugh the layer is not fully saturated with carbon atoms, 
it remains impenetrable. However, sublimation from 
the steps side walls which are not covered by the buffer 
layer is possible. It was observed that in the vicinity of 
the macro-step edges the sublimation is more effective, 
which leads to the production of additional free C atoms, 
filling the buffer layer structure, subsequently decreasing 
sp3 hybridization, to about 1 – 2%. This healing process 
which also continues during the graphene layer growth is 
reflected in a decrease in D line intensity and finally in 
formation of the well-organized buffer layer.

FDTD analysis of modal dispersive properties 
of nonlinear photonic crystal fibers
Tomasz Karpisz1, 3, Bartlomiej Salski1, Anna Szumska2, 
Mariusz Klimczak3, Ryszard Buczynski2, 3

1 Radioelectronics, Warsaw University of Technology
2 Faculty of Physics, University of Warsaw, Pasteura 7, 02-093 
Warsaw, Poland
3 Institute of Electronic Materials Technology

Quant Electron, 2015, 47, 99 – 106

This paper presents a full-wave electromagnetic ana-
lysis of soft-glass photonic crystal fibers developed for 
the generation of supercontinuum based on third-order 
nonlinearity. It is shown that a two-dimensional finite-
-difference time-domain method for guided problems pro-

vides results very similar to the measurement data of real 
fiber structures, enabling the reduction of costly hardware 
prototyping, thus, opening the way for the application of 
FDTD to the modeling of nonlinear optical processes.

In vitro and in vivo effects of graphene oxide 
and reduced graphene oxide on glioblastoma
Sławomir Jaworski1, Ewa Sawosz1, Marta Kutwin1, 
Mateusz Wierzbicki1, Mateusz hinzmann1, Marta Gro-
dzik1, Anna Winnicka2, Ludwika Lipinska3, Karolina 
Włodyga1, Andrè Chwalibog4

1 Warsaw University of Life Science, Faculty of Animal 
Science, Division of Biotechnology and Biochemistry of 
Nutrition, 
2 Department of Pathology and Veterinary Diagnostics, Faculty 
of Veterinary Medicine, Warsaw University of Life Sciences, 
3 Institute of Electronic Materials Technology, Warsaw, Poland; 
4 University of Copenhagen, Department of Veterinary Clinical 
and Animal Sciences, Copenhagen, Denmark

International Journal of Nanomedicine, February 2015, 
Volume 10, 1585 – 1596

Graphene and its related counterparts are considered 
the future of advanced nanomaterials owing to their 
exemplary properties. However, information about their 
toxicity and biocompatibility is limited. The objective of 
this study is to evaluate the toxicity of graphene oxide 
(GO) and reduced graphene oxide (rGO) platelets, using 
U87 and U118 glioma cell lines for an in vitro model and 
U87 tumors cultured on chicken embryo chorioallantoic 
membrane for an in vivo model. The in vitro investigation 
consisted of structural analysis of GO and rGO platelets 
using transmission elec tron microscopy, evaluation of cell 
morphology and ultrastructure, assessment of cell viability 
by XTT assay, and investigation of cell proliferation by 
BrdU assay. Toxicity in U87 glioma tumors was evaluated 
by calculation of weight and volume of tumors and analy-
ses of ultrastructure, histology, and protein expression. The 
in vitro results indicate that GO and rGO enter glioma cells 
and have different cytotoxicity. Both types of platelets re-
duced cell viability and proliferation with increasing doses, 
but rGO was more toxic than GO. The mass and volume 
of tumors were reduced in vivo after injection of GO and 
rGO. Moreover, the level of apoptotic markers increased 
in rGO-treated tumors. We show that rGO induces cell 
death mostly through apoptosis, indicating the potential 
applicability of graphene in cancer therapy.
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b) Podpisy do rysunków w języku polskim i angielskim, również winny być zapisane w oddzielnym pliku.

c) Na pierwszej stronie artykułu powinny znajdować się następujące elementy: imię i nazwisko autora, tytuł naukowy, 
nazwa miejsca pracy, adres pocztowy, e-mail, tytuł artykułu zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Streszczenie
a) Do artykułu należy dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim. Każde z nich nie powinno przekraczać  

200 słów.

b) Należy także dodać słowa kluczowe zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Bibliografia
a) Pozycje bibliograficzne należy podawać w nawiasach kwadratowych w kolejności ich występowania.

b) Sposoby sporządzania opisów bibliograficznych:

     • Opis bibliograficzny całej książki:

Autor: Tytuł. Numer wydania. Miejsce wydania: Nazwa wydawca, Rok wydania, ISBN.

     • Opis bibliograficzny pracy zbiorowej pod redakcją:

Tytuł. Pod red. (nazwiska redaktorów): Numer wydania. Miejsce wydania: Nazwa wydawca, Rok wydania, ISBN.

     • Opis bibliograficzny fragmentu (rozdziału) książki, (gdy cała książka jest tego samego autorstwa):

Autor: Tytuł książki. Numer wydania. Miejsce wydania: Nazwa wydawca, Rok wydania, ISBN. Tytuł fragmentu, Strony 
rozdziału.

     • Opis bibliograficzny fragmentu (rozdziału) książki z pracy zbiorowej:

Autor: Tytuł fragmentu. W: Tytuł książki. Miejsce wydania: Nazwa wydawca, Rok wydania, ISBN.

     • Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma:

Autor: Tytuł artykułu . „Tytuł czasopisma” Rok, Wolumin, Numer, Strony.

     • Opis artykułu w czasopiśmie internetowym:

Autor: Tytuł artykułu [on line], Rok, Wolumin, Numer [dostęp – data] Strony, Adres w Internecie. ISSN

     • Strona WWW:

Autor: Tytuł [on line]. Miejsce wydania: Instytucja sprawcza [dostęp – data], Adres w internecie.

Elementy graficzne
a) Każdy materiał ilustracyjny powinien być zapisany w oddzielnym pliku (PCX, TIF, BMP, WFM, WPG, JPG) o rozdziel-

czości nie mniejszej niż 150 dpi.

b) W przypadku materiałów ilustracyjnych niebędących oryginalnym dorobkiem autora/ów należy zacytować ich źródło, 
umieszczając je w bibliografii.

Wzory
a) Wzory należy numerować kolejno cyframi arabskimi

b) Zmienne należy oznaczyć czcionką pochyłą.

c) W przypadku wzorów niebędących oryginalnym dorobkiem autora/ów należy zacytować ich źródło, umieszczając je 
w bibliografii.

Autora obowiązuje wykonanie korekty autorskiej.
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